
エコチェッカ Ⅱ 標準⾊⾒本
Eco Checker Color sample

标准色样本

ユーロフィンFQL株式会社
Eurofins FQL Ltd.

[⾊⾒本A︓Color Sample A︓⾊样本 A]

[⾊⾒本B︓Color Sample B︓⾊样本 B]

[⾊⾒本C︓Color Sample C︓⾊样本 C]

亜硫酸ガス(SO2), Sulfurous acid gas, ⼆氧化硫⽓体

硫化⽔素ガス(H2S), Hydrogen sulfide gas, 硫化氢⽓体

塩素系ガス, Chlorine gas, 氯⽓
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0 10 100 1000〜 〜 〜
目安濃度, Estimative concentration(ppb)

0 10 100 1000〜 〜 〜
目安濃度, Estimative concentration(ppb)

0 10 100 1000〜 〜 〜
目安濃度, Estimative concentration(ppb)

〜

〜

〜

*目安濃度は、放置期間中の⼤気の⾦属に対する腐⾷性の度合いを腐⾷成分濃度に換算したものであり、ガス濃
度の絶対値ではありません。

*Estimative concentration don’t indicate absolute gas concentration, but estimative
concentration that is converted from the degree of corrosion by atmosphere during 
measurements.


